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客户名称： 常州远帆新材料科技有限公司 

客户地址： 江苏省常州市经开区横林镇联村路 2 号 

 
 
 

样品名称： 石塑地板 

制造商： 常州远帆新材料科技有限公司 

材质牌号： 石塑地板 

产品规格： 5mm/0.3mm 

以上样品及信息由客户提供。 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

SGS 工作编号： SHCCM2305000519 

收样日期： 2023 年 05 月 29 日 

检测周期： 2023 年 05 月 29 日 ~ 2023 年 06 月 08 日 

检测要求： 根据客户要求检测。 

检测方法： 见后续页。 

检测结果： 见后续页。 
 

 

检测要求 结论 

邻苯二甲酸盐(或酯) 见检测结果 
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检测结果： 

 

检测部件外观描述: 

样品序号 样品编号 SGS 样品 ID 样品描述 

SN1 A1 SHA23-0070585-0001.C001 黑色/米色固体件 
 

备注： 

          (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% 

          (2) MDL=  方法检测限 

          (3) ND = 未检出( < MDL) 

          (4) "-" = 未规定 

 

邻苯二甲酸盐(或酯) 

 

检测方法： 参考 CPSC-CH-C1001-09.4，采用 GC-MS 进行分析。 
 

 

检测项目 CAS No. 单位 MDL A1 

邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 84-74-2 % 0.005 ND 

邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯(DEHP) 117-81-7 % 0.005 ND 

邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) 85-68-7 % 0.005 ND 

邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) 
28553-12-0 
/68515-48-0 

% 0.005 ND 

邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) 
26761-40-0 
/68515-49-1 

% 0.005 ND 

邻苯二甲酸二正己酯(DnHP) 84-75-3 % 0.005 ND 
 

 
 

 

除非另有说明，参照 ILAC-G8:09/2019，使用简单接受（w=0）的二元判定规则进行符合性判定。 

除非另有说明，此报告结果仅对检测的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。 

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。  
  



 

 

检测报告 编号：SHAIN23007058502 日期：2023 年 06 月 08 日 第 3 页，共 3 页 
 

 

 

 

样品照片： 

 

SHA23-0070585-0001.C001 

 

此照片仅限于随 SGS 正本报告使用 

***报告结束*** 




